
Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych 
 

Nazwa 
tworzywa 

Łatwość 
palenia 

Próbka 
gaśnie po 
wyjęciu z 
płomienia 

Wygląd płomienia 
Wygląd 

pozostałości po 
spaleniu 

Zapach 

Polichlorek winylu mała  tak
żółty, zielony na 
brzegach, biały dym 

mięknie, czernieje ostry zapach hcl 

Polistyren   duża nie
żółtopomarańczowy, 
gęsty czarny dym 

mięknie i nadtapia się 
charakterystyczny dla 
styrenu 

Polietylen   duża nie
wierzchołek niebieski, 
dół żółty 

topi się, spływa 
kroplami 

palonej parafiny 

Polimetakrylan 
metylu 

średnia  nie
wierzchołek żółtawy, 
cały niebieskawy, 
drobne iskierki 

mięknie, lekko 
ciemnieje 

woń kwiatowa 
hiacyntów 

Tworzywa 
poliamidowe 

średnia  tak
biały z żółtym 
wierzchołkiem 

topi się, kapiące 
krople 

charakterystyczny 

Bakelit 
a) żywica lana 

żółty, iskry głębokie zwęglenie fenolu i formaldehydu 

b) z trocinami 
mała  

 
tak

żółty zwęgla się, pęcznieje 
fenolu, formaldehydu i 
palonego drewna 

Tworzywa 
aminowe 
a) mocznikowe 

mała  nie
mocznika, 
formaldehydu, 
amoniaku 

b) melaminowe bardzo mała  tak

jasnożółty, brzegi 
zielonkawoniebieskie 

pęcznieje, pęka 
bieleje na brzegach 

ryb 
Żywice 
epoksydowe 

mała  nie
jasnożółty, czarny 
dym 

bardzo silnie 
pęcznieje 

słodki, 
charakterystyczny 

Poliestry mała tak 
jasnożółty, gęsty dym 
i kopeć 

okopcony szkielet 
włókien szklanych 

charakterystyczny dla 
styrenu 
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Laminat szklany 
Włókno 

nie żółty, silnie kopcący  brak
słodkawy, miły, 
odczyn alkaliczny 

Guma   duża nie
ciemnożółty, czarny 
dym 

mięknie tworząc lepką 
masę 

charakterystyczny dla 
palonej gumy 

Ebonit średnia   nie
żółtopomarańczowy, 
czarny dym 

pęcznieje nie mięknie zapach so2 

Galalit średnia  tak popielaty, żółty dym 
pęcznieje, pęka, 
częściowo się zwęgla 

spalonych włosów 

Poliuretany średnia   nie żółtawy lekko zwęgla się 
ostry 
charakterystyczny 

Celuloza 
a) regenerowana 

duża jasnożółty 
bardzo niewiele 
zwęglonej masy 

charakterystyczny dla 
papieru i waty 

b) azotan bardzo duża 
żółty, bardzo gorący, 
gwałtowne spalanie 

bez napełniaczy spala 
się całkowicie 

charakterystyczny gdy 
zgaśnie 

c) octan średnia 

nie 

żółty, nieco czarnego 
dymu 

topi się i spływa 
kroplami 

charakterystyczny dla 
octu 

Akrylonitryl 
włókna 

średnia  nie żółty, trzaski, iskierki czarna, zwęglona 
spalonego rogu, 
odczyn alkaliczny 
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